EE Skotsel och stidanvisning for vaggar och golv
Kakel med ytskikt av keramiska plattor

Viggar och golv med keramiska plattor dr i princip underhallsfria samt att ytskikt av keramiska plattor har
mycket lang livsldngd. Normalt krévs endast regelbunden stidning anpassad till nedsmutsningen och
avtorkning vid spill. Har redovisas rdd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor pa
bésta sétt kan underhallas. Informationen &r en generell vigledning. For mer detaljerad végledning for
specifika keramiska plattor och/eller forutsittningar hénvisas till FF Kakel AB.

Regelbunden rengoring — dag/veckostidning

Alla typer av keramiska plattor kan rengdras med vatten och Fila Cleaner som ér ett neutralt
rengoringsmedel (pH 7,2) sa kallat allrengoringsmedel.

Viggar rengors med véttorkning med fiberduk eller motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv rengdrs normalt med torrmoppning for att samla upp partiklar och damm. Veckorengdring gérs med
vatmoppning med vatten och allrengdringsmedlet Fila Cleaner. Alternativt anvénds i offentlig miljo
stddmaskin, avsedd for daglig stddning och rent vatten utan rengdringsmedel.

Rengoring av specifik nedsmutsning

Viggar | vatutrymmen kan kalkavlagringar pé plattor och fogar bildas over tid i omradden med kalkrikt
vatten. Kalken kan avldgsnas genom vattorkning med vatten och medelstarkt surt rengoringsmedel Fila
Deterdek (pH 1,5). Infor sddan rengéring maste alltid fogarna méttas med vatten fore behandlingen sé att
inte surt vatten trénger in i fogarna och 16ser upp cementen i fogmassan. Efter behandlingen &r det viktigt
att ytorna skoljs mycket noggrant med rent vatten.

Golv I vatutrymmen kan pa samma sétt som vaggar drabbas av kalkavsittningar och detta behandlas pa
samma sdtt som for viggarna. Mojligen med extra uppmérksamhet pa vattenmaéttnaden av fogarna fore
behandlingen och pa rengdringen med rent vatten efter behandlingen, sa att inget surt rengdéringsmedel
paverkar fogarna.

Byggstiadning

Korrekt utford byggstiddning ér avgorande for att skapa rétt forutsdttningar for den regelbundna
aterkommande stddningen. Speciellt pa golv kan rester av fogmassa bli kvar pé ytan nér avtvittning gjorts
efter fogningen av keramiken. Oglaserade, glaserade eller polerade titsintrade keramiska plattor pa golv
bor efter fogning och hirdning rengdras med det sura rengéringsmedlet Fila Deterdek och vatten for att
sedan skdljas noga med rent vatten.

Golv och vigg med fogrester

Pa golv dverlag, men &ven pa vigg finns det en risk att bristféllig rengoring i byggskedet ldmnar kvar en
sloja av fogmassa/cement som inte alltid &r synbar for 6gat. Detta visar sig forst efter ndgra ménaders
normal stddning och dé i form av allt simre mdjlighet att f& golvet rent. Smutsen 19ses, men omfordelas
och blir kvar och byggs pa i den rda ytan som fogmassesléjan medfor. Detta problem maste 19sas i tva steg.
Forst méste golvet noggrant rengdras med vatten och Fila Cleaner i en eller flera behandlingar, med
efterfoljande skoljning med rent vatten. Dérefter maste golvet rengoras med vatten och det sura

Ver. 1.0 2022-04 1(2)



FF

Kakel

rengdringsmedlet Fila Deterdek i en eller flera behandlingar och med efterféljande noggrann skéljning med
rent vatten. Om endast vatten och surt rengdringsmedel anvinds formar inte rengoringsmedlet tringa
igenom smutsskiktet som bildats och 16sa upp cementen i slgjbildningen. Surt rengdringsmedel kan inte
anvéndas pé keramiska plattor med metallinnehallande glasyr eller ytbeldggning, eftersom det sura
rengdringsmedlet da kan ge frétskador pa metallen. Viktigt att skydda t.ex. kakellister, golvbrunnsil och
andra foreméal av metall fran kontakt med Fila Deterdek.

Fogar

Fogar i vatutrymmen kan Over tiden fa en beldggning av tval- och hudavlagringar i dusch/bad omradet.
Belédggningen ar grogrund for mogelpavaxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i sig sjélva utgora grogrund
for mogelpavixt. Fogar i dessa omradden maste dérfor regelbundet rengoras med Fila PS87 (pH12,7) som é&r
ett medelstarkt alkaliskt rengdringsmedel och vatten med efterfoljande skoljning med rent vatten. Moderna
cementbundna fogmassor har ofta en vattenavvisande karaktdr som pétagligt minskar risken for
mogelpavixt och minskar rengdringsbehovet over tid.

Flickar

Spill och lackage ska alltid torkas upp med en trasa eller mjuk svamp sé& snart som mgjligt. Vid rengoring
med starka kemikalier bor man alltid borja med vél utspadd 16sning och vid behov 6ka koncentrationen.
Prova rengoringseffekten pa en liten och helst undanskymd yta eller pa en ej monterad platta. Kontrollera
att rengdringsmetoden inte skadar den keramiska beldggningen/bekladnaden.

Livsmedelsflackar, 61/vin, fett eller metallskrap av aluminium (l4ttmetall) tas bort med det alkaliska
rengoringsmedlet Fila PS87 och vatten.

Silikon, lim, tejp, gamla etiketter och polyuretanskum avlégsnas med Fila Zero Sil. Fila Zero Sil &r dven
effektiv for att ta bort rester frén stearinljus, harts och feta eller oljiga ytliga flackar.

Rostfléckar och kalkflackar tas bort med sura rengoringsmedlet Fila Deterdek och vatten.

Férgflackar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med varmepistol. Kraftigt
fargade flackar avldgsnas med Fila PS 87 alternativt Fila Zero Sil.

Viktigt att alltid folja aktuell forpackningstext eller produktdatablad. Rengoring och behandlingar
ska alltid utforas pa underlag som hirdat klart.

Ver. 1.0 2022-04 2(2)



